
0,48 m

Nos tuiles ont été soumises à l'essai de résistance au gel 
dans les conditions prévues par le niveau 1 (150 cycles) 

de la norme NF-EN 539-2 de juillet 2013

140 mm

175 mm

1,88 kg

1,501 t.
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